
 ورق سیاه

شود که به دلیل ذوب اجزای تشکیل دهنده بهتر است بدانید نام دیگر ورق سیاه، ورق گرم می باشد. به روش نورد گرم با حرارت بسیار بالا تولید می

سانتیمتر  ۱۰ تا میلیمتر یک های ضخامت در محصول این. است گرفته نام سیاه ورق ورق در دمای بالا رنگ محصول مات می گردد به همین دلیل

 .تولید و عرضه می شود

 .یابد می کاهش نیز آن پذیری شکل و کند می پیدا تخت حالت محصول شود بیشتر ورق ضخامت چقدر هر

های مشخص برش می ورق سیاه به دو روش شیت و رول با ابعاد مشخصی در بازار موجود می باشد. بهتر است بدانید ورق هایی که در کارخانه با اندازه 

نرم تر و هرچه درصد ST37  دسته بندی می شوند که ورق های پایینتر ازST52   تا ST33 خورند ورق فابریک نام دارند. ورق سیاه از نظر کیفیت از

 .شودتر میورق سخت ST52 عنصر کربن در ورق های فولادی بیشتر باشد مانند ورق

شوند. ها مناسب نیست. همچنین به دلیل ضخامتی که دارند به صورت رولی عرضه مید برای برخی موقعیتدلیل حالت خمیدگی که دارورق رول به

تر از ورق فابریک است. اما ورق فابریک به خاطر صاف و بدون حالت بودن و همچنین اندازه های دقیق بیشتر از بهتر است بدانید قیمت این ورق پایین

 .ر کارهایی که ظرافت و حساسیت مهم می باشد ورق فابریک در اولویت استشود. دورق رول به کار برده می

 

 

 

 سیاه ورق انواع

 :از عبارتند که شوندمی عرضه و تولید نوع دو در سیاه ورق

 ورق سیاه صنعتی .1

 ورق سیاه معمولی .2
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 37ST یا معمولی سیاه ورق

آلیاژ این ورق کمتر است به همین دلیل نیز گاهی با نام فولاد نرمه از این  یکی از انواع ورق سیاه می باشد که درصد کربن موجود در ST37 ورق

پذیری در این محصول بیشتر می باشد و معمولاً به خاطر درصد پایین کربن در ساختمان محصول یاد می شود. بهتر است بدانید قابلیت کشش و انعطاف

 .گیردسازی مورد استفاده قرار می

پایه تولید ورق اسید شویی نیز می باشد. قابلیت جوشکاری در ورق سیاه معمولی بسیار بالا است. به طوری که حتی   ST37 توجه داشته باشید ورق 

 .بعد از جوشکاری نیز قدرت خود را حفظ می کند و همین امر باعث محبوبیت این محصول در همه صنایع شده است

 .شودمی برده کار به ساختمانی پروفیل قوطی و داربستی لوله ، میلگرد تیرچه، ساخت برای معمولاً 

 

 

 صنعتی سیاه ورق

این  همانطور که از نام این محصول مشخص می باشد که بیشترین کاربرد آن در صنعت است. تولید پروفیل های ابعاد بالا یکی از مواد استفاده از

 .گیردمی قرار استفاده مورد …محصول است و در صنایعی مانند پتروشیمی، کشتی سازی، سد سازی، مخزن سازی و 

 

 سیاه ورق تولید مراحل

 :شوند ک عبارتند ازمرحله انجام می ۶شود که این فرایند معمولاً در ورق سیاه به روش نورد گرم تولید و عرضه می

 مرحله ذوب 

 مرحله ریخته گری 

 مرحله پوسته زدایی 

 مرحله نورد و آنیل 

 مرحله خنک کاری 

 مرحله کلاف پیچ 
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 .در ادامه مراحل تولید ورق سیاه را شرح می دهیم

 

 

 ذوب مرحله

ه برای این اولین گام در تولید ورق سیاه مرحله ذوب می باشد. برای اینکه فولاد به صفحه نازک تبدیل شود، ابتدا باید آن را به خوبی پردازش کرد ک

ست بدانید کار لازم است فولاد را ذوب کرد تا به یک شمش یکنواخت و قابل پردازش تبدیل شود. سپس تحت فشار به شکل ورق مسطح در آید. بهتر ا

 .مرحله ذوب به کوره پیش گرم نیاز دارد و این مرحله در تولید تمامی مقاطع فولادی مشترک می باشد

 

 گری ریخته مرحله

دهند. توجه داشته باشید این فرآیند باید زمانی که فولاد مایع است انجام در مرحله ریخته گری فولاد مذاب را داخل قالب های مستطیل شکل قرار می

 .گویندتا فولاد مایع خارج از قالب سخت نشود و بعد از خنک شدن فولاد مایع به شکل قالب مستطیل دراید که به ان شمش می شود

 

 زدایی پوسته مرحله

 .شوند آماده بعدی مراحل برای کنند تا شمش در مرحله پوست زدایی شده تمیز می شود که برای این کار از مخلوط شیمیایی استفاده می

 

 آنیل و نورد مرحله

فولادی را با استفاده از غلتک های بزرگ نازک و نازک تر می کنند تا  نورد رود. در مرحلهاین مرحله از مهم ترین مراحل تولید ورق سیاه به شمار می

 .مورد نظر به دست آید. فولاد هنگام عبور از میان این غلتک ها سخت تر نیز می شودمحصول به صورت ورق و با ضخامت 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF


 کاری خنک مرحله

ای کلاف پیچ تولید شده را در مرحله ورق های مشخص در مدت زمان معینی خنک می کنند. در نهایتدر این مرحله ورق های تولید خود را به روش

 .تر شودکنند تا حمل و نقل آن آسانبندی میبه صورت کلاف بسته

 

 سیاه ورق مزایای

 :از عبارتند سیاه ورق مزایای برخی از

 مقاومت کششی بالا 

 خواص مکانیکی بهبود یافته 

 استحکام و سختی بالا 

 خاصیت چکش خواری 

 مقاومت ارتجاعی 

  برابر خوردگیمقاومت در 

 قابلیت ماشینکاری 

 قیمت پایین 

 فرایند ساخت آسان 

 ،آماده شدن سریع و راحت 

 گسترده و انعطاف پذیر 

 

 سیاه ورق کاربرد

 :از عبارتند سازی ساختمان در سیاه ورق کاربرد فلزی های سازه اجرای در ویژه به. باشد می مهم بسیار …ورق سیاه در صنعت ساخت و ساز و 

دلیل نامگذاری این پروفیل ها شکل ظاهری این محصول می باشد که برای ساخت میلگرد، تسمه، ناودانی، نبشی ،چهار پهلو، تیرآهن،  : باز پروفیل 

 .گیردمی قرار استفاده مورد  …تیرآهن هاش و 

 درب و پنجره، درب های کرکره ای، پروفیلبه دلیل شکل ظاهری این پروفیل ها آن پروفیل بسته می گویند که در ساخت لوله وقوطی، : بسته پروفیل

UPVC  گیرندمی قرار استفاده مورد …و. 

های سوخت رسانی و از این پروفیل معمولا برای ساخت سقف سوله ها و دیگر سالن های بزرگ، پارکینگ، ایستگاه های اتوبوس و ایستگاهZ :  پروفیل

 .شودمی استفاده …

، ورق اسید و ورق قلع اندود تبدیل گالوانیزه ورق ،روغنی ورق ورق سیاه کاربرد های فراوانی دارد بهتر است بدانید این ورق طی فرایندهای مختلفی به

ازی، ساخت مخازن می شود. توجه داشته باشید ورق سیاه در ساخت قطعات خودرو، تولید تجهیزات کشاورزی، ساخت رینگ و چرخ، صنایع تانکرس

 .گیردمی قرار استفاده مورد …خاص کشتی سازی و صنایع فلزی سنگین و 
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 قیمت ورق سیاه

 .باشند می موثر سیاه ورق قیمت بر دلار و ارز نوسانات همچنین و ورق نوع کیفیت، ضخامت، وزن، مانند عواملی

 از ظاهر که مواردی در آن مات ظاهر به توجه با. باشد می ها ورق انواع پرکاربردترین جمله از شد ذکر که همانطور سیاه ورق در نظر داشته باشید که

ز برخوردار نباشد؛ بسیار استفاده خواهد شد. به همین خاطر مجموعه تخصصی آهن هایپر ورق های سیاه را در کیفیت بالا و از نظر اقتصادی نی اهمیت

می می توانید این نوع ورق ها با اطمینان خاطر از طریق وب مناسب و به صرفه عرضه می کند. شما مخاطبان گرا

 .سفارش دهیدhttps://ahanhyper.com/  سایت

 

 خرید ورق سیاه

اقدام نمایید. توجه داشته باشید که امروزه https://ahanhyper.com/  وبسایت طریق از توانید می سیاه ورق شما مخاطبان گرامی جهت خرید

 .ورق سیاه بیشترین کاربرد را در صنایع مختلف دارد. به همین خاطر فروشگاه های بسیاری هستند که جهت فروش و عرضه آن فعالیت دارند

مورد بررسی قرار دهید تا بتوانید با توجه به بودجه ای که پرداخت می کنید  شما بازدید کنندگان عزیز همواره باید سعی کنید تا ابتدا سابقه فروشگاه را

آهن  محصول با کیفیتی را تهیه کرده و از آن در کاربردهای مدنظر خود استفاده کنید. پیشنهاد ما به شما بازدیدکنندگان گرامی فروشگاه تخصصی

 .هایپر می باشد

دارد؛ و همچنین شناخت نیازهای جامعه همواره در تلاش است تا محصولاتی را ارائه کند که علاوه بر  این فروشگاه با توجه به سابقه درخشانی که 

کنندگان  کیفیت بالا از نظر اقتصادی نیز به صرفه و مناسب باشد. تمامی محصولاتی که توسط این مجموعه عرضه و ارائه می گردد؛ توسط برترین تولید

 .ه اند و از مرغوبیت بالایی برخوردار می باشدداخلی و خارجی تولید و ساخته شد

یست از پس با اطمینان خاطر می توانید جهت سفارش ورق سیاه و دیگر محصولات فولادی اقدام نمایید. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره نیز کاف

 ورق نظیر محصولاتی و سیاه ورق قیمت د جهت مشاهدهطریق پل های ارتباطی با کارشناسان مجموعه آهن هایپر در تماس باشید. همچنین می توانی

 . مراجعه کنیدhttps://ahanhyper.com/  سایت وب به …و  هاش ،نرمال تیرآهن ،میلگرد انواع ،نبشی ،ابعادی ورق ،گالوانیزه ورق ،استیل

 بگیرید تماس زیر شماره با قیمت ترین مناسب با خرید برای راهنمایی و هایپر آهن در ما خبره کارشناسان با رایگان مشاوره برای

۷۲۰۲۵-۰۲۱ 
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